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ИСПЫТАНИЯ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН 

С ЦЕЛЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

 

Одной из причин низкого спроса на отечественные текстильные полотна является неполное удовле-
творение требований потребителей при соотношении качества и цены изделий, а также недоста-
точное  использование возможностей российской системы сертификации как источника надежной 
информации (рекламы) качества как совокупности потребительских свойств и безопасности произво-
димой продукции. В работе осуществлено испытание хлопчатобумажных трикотажных полотен 
с различным вложением синтетических волокон и приведены рекомендации по выбору рациональной схе-
мы их сертификации с целью использования для производства швейных изделий различного назначения. 
Ключевые слова: трикотажное полотно, испытание, подтверждение соответствия, качество, 

технический регламент, показатели безопасности, потребительские свойства. 

 
5В Стратегии развития легкой промыш-

ленности в Российской Федерации на период до 
2025 года [1] показано, что внутренний спрос на 
ткани и трикотажные полотна из натуральных 
волокон будет постоянно возрастать и объем их 
производства достигнет к 2025 году в денежном 
выражении порядка до 100 млрд рублей. В то 
же время основным барьером для интенсивного 
развития отрасли является низкий текущий 
спрос со стороны производителей одежды на 
отечественные полотна, которые не конкурен-
тоспособны по качеству с широким ассортимен-
том полотен, предлагаемым зарубежными произ-
водителями. Одной из причин несоответствия по 
качеству отечественных трикотажных полотен 
импортной продукции является незнание потен-
циальных возможностей российской системы 
сертификации, общие принципы которой опре-
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делены соответствующим законом РФ «О техни-
ческом регулировании» [2]. 

В настоящее время в области текстильной 
и легкой промышленности в Таможенном союзе 
действуют три технических регламента [3–5], 

определяющие соответствующие показатели без-
опасности (табл. 1).  

В зависимости от вида продукции в них 
предусмотрено либо ее декларирование соответ-
ствия изготовителем, импортером, поставщиком 
(продавцом), либо сертификация продукции на 
основании обращения указанных лиц в аккреди-
тованные органы по сертификации. Для опреде-
ления необходимых операций, а также формы 
подтверждения на основании анализа документа 
[4] предложен соответствующий алгоритм, блок-

схема которого представлена на рисунке.  

В качестве объектов исследования выбра-
ны хлопчатобумажные трикотажные полотна,  

произведенные на предприятии ООО «Мир-
текс» (г. Фурманов Ивановской области), с раз-
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личным добавлением синтетических волокон, 
основные характеристики полотен приведены 
в табл. 2. 

 

 

Т а б л и ц а  1  

Показатели безопасности продукции текстильной и легкой промышленности в ТР ТС 

ТР ТС 007/2011 [3] ТР ТС 017/2011 [4] ТР ТС 019/2011 [5] 

1. Индекс токсичности, определяемый 
в водной среде. 

2. Изменение рН водной вытяжки. 
3. Показатели биологической и хими-

ческой безопасности 

1. Механические: разрывная нагрузка, 
прочность крепления, показатель 
гибкости, ударная прочность. 

2. Химические: предельно допустимое 
выделение вредных химических 
веществ в воздушную и (или) вод-
ную среду. 

3. Биологические: гигроскопичность, 
воздухопроницаемость, напряжен-
ность электростатического поля, 
индекс токсичности, устойчивость 
окраски 

1. Санитарно-гигиенические (запах 
материалов изделий).  

2. Санитарно-химические: состояния 
водных вытяжек (запах). 

3. Миграция вредных веществ: в ди-
стиллированную воду, в воздушную 
среду. 

4. Токсиколого-гигиенические. 
5. Электризуемость. 

6. Механические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование комплекта документов  

Идентификация продукции  

Испытания продукции: 
а) проведенные в испытательной лаборатории   

 или аккредитованном испытательном центре (схема 2Д); 
б) проведенные в аккредитованной испытательной лаборатории (схема 4Д) 

Оформление и принятие декларации о соответствии  

Подача заявления и декларации о соответствии  
 в орган по сертификации для ее регистрации  

 Регистрация органом по сертификации  
декларации о соответствии  

Нанесение знака ЕАЭС  

Выпуск продукции в обращение 

на потребительский рынок 

Отнесение продукции к сфере действия ТР ТС [4] 

Продукция попадает 

под действие ТР ТС [4]? 
Выпуск продукции в обращение 

 без сертификата соответствия  
или декларации о соответствии 

Определение формы определения соответствия 

Продукция попадает 

 под п. 4 статьи ТР ТС [4]? 
Сертификация 

Декларирование соответствия 

Нет 

Да 

Да 

Нет 
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Рис. Блок-схема алгоритма сертификации продукции 

 

Т а б л и ц а  2   

Характеристика объектов исследования (трикотажных полотен) 

Показатель  
качества 

Значение показателя для образцов 

1 2 3 4 5 

Состав 

волокон, % 

Хлопковое 
(100) 

Хлопковое (92) 

Полиуретановое (8) 

Хлопковое (95) 

Полиуретановое (5) 
Хлопковое (90) 

Полиэфирное (10) 
Хлопковое (70) 

Полиэфирное (30) 

Переплетение Гладь кулирная 

Поверхностная 
плотность, г/м2 

140 

Число рядов  
на 100 мм 

200 

Число столбиков  
на 100 мм 

140 

 

Результаты испытаний пяти образцов три-
котажных полотен по различным группам пока-
зателей (органолептические, физико-гигиениче- 

ские, токсикологические, санитарно-химические 
в водной среде), осуществленные в аккредито-
ванной испытательной лаборатории филиала 

ТОО «КазСертТест» (г. Чебоксары), приведены 
в табл. 3. 

Анализ данных испытаний трикотажных 
полотен показал, что по всем группам показате-
лей они не превышают допустимых норматив-
ных значений. 

 

Т а б л и ц а  3   

Результаты лабораторных испытаний трикотажных полотен 

Контролируемый 

показатель, 
ед. измерения 

Группа 

показателей 

Нормативное 

значение 

Фактическое значение образца 

1 2 3 4 5 

Интенсивность запаха  
в естественных условиях, 

балл 

Органолепти-
ческие 

Не более 2 1 1 1 1 1 

Устойчивость окраски,   
баллы: 

Физико-

гигиенические 

 

 

Не менее 4 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

4 к стирке  
к поту Не менее 4 4 4 5 4 4 

к сухому  трению Не менее 3 4 4 5 4 4 

Гигроскопичность, % Не менее 6 14,8 14,2 14,4 13,8 12,6 

Воздухопроницаемость, 
дм3/(м2 ∙с) Не менее 100 457 416 489 471 428 

Напряженность  
электростатического поля  
на поверхности изделия,  
кВ/м 

Не более 15 2,0 2,1 2,1 2,2 2,4 

Индекс токсичности, % Токсико-

логические  От 70 до 120 99,6 92,7 94,2 92,8 92,4 

Содержание свободного  
формальдегида, мкг/г 

Санитарно-

химические  
в водной среде 

Не более 75 10 13 10 11 13 

Мышьяк, мг/дм3 Не более 1,0 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Медь, мг/дм3 Не более 50,0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Свинец, мг/дм3 Не более 1,0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Кобальт, мг/дм3 Не более 4,0 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Никель, мг/дм3 Не более 4,0 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Хром, мг/дм3 Не более 4,0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Этиленгликоль, мг/дм3 Не более 1,0 - 0,15 0,15 - - 

Ацетальдегид, мг/дм3 Не более 0,2 - 0,05 0,05 0,05 0,05 

Бензол, мг/дм3 Не более 0,01 - 0,005 0,005 - - 

Толуол, мг/дм3 Не более 0,5 - 0,005 0,005 - - 

Диметилтерефталат, мг/дм3 Не более 1,5 - - - 0,005 0,006 

 

Исследуемые полотна можно рекомендо-
вать для изготовления изделий первого слоя,  
т. е. имеющих непосредственный контакт с ко-

жей человека, таких как нательное и постельное 
белье, корсетные и купальные изделия, летние 
головные уборы, а также изделия второго слоя, 
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а именно имеющих ограниченный контакт с ко-
жей человека, таких как платья, блузки, сорочки, 
брюки, юбки, костюмы без подкладки. 

Наиболее рациональной схемой подтвер-
ждения соответствия для исследуемых полотен 
является схема 2Д. При решении о подтвержде-
нии соответствия трикотажных полотен требо-
ваниям технического регламента [4] следует 
придерживаться последовательности операций 
блок-схемы, представленной на рисунке.  

Отмечаем, что наряду с определением ра-
циональной схемы соответствия по показателям 
качества исследуемых трикотажных полотен, 
значения которых приведены в табл. 3, для уста-
новления их уровня конкурентоспособности 
можно осуществить комплексную оценку каче-
ства, используя методические рекомендации [6]. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Предложен обобщенный алгоритм под-
тверждения соответствия с учетом требований 
Технического регламента Таможенного союза 
[4] на продукцию текстильной и легкой про-
мышленности. 

2. Осуществлены лабораторные испыта-
ния стандартными методами кулирного хлопча-
тобумажного трикотажного полотна различного 
волокнистого состава, предназначенного для 
одежды и изделий первого и второго слоя. 

3. Приведены рекомендации по выбору 
рациональной схемы подтверждения соответ-
ствия трикотажного полотна, предназначенного 
для производства швейных изделий. 
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