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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ СЫРЬЯ  
НА СОХРАНЕНИЕ СВОЙСТВ МЕХОВОГО ПОЛУФАБРИКАТА 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема сохранения свойств мехового полуфабри-
ката под влиянием биологического фактора при хранении сырья. Выделены и описаны характерные 
особенности биодеструкции невыделанных шкурок кролика при хранении в условиях повышенной 
температуры и относительной влажности воздуха. Дана комплексная характеристика мехового 
полуфабриката, выработанного из сырья различной степени микробиологической порчи. Автором 
предложена балльная шкала оценивания динамики процессов деструкции мехового сырья и разрабо-
тана балльная оценка органолептических показателей полуфабриката. В результате комплексных 
исследований установлено, что степень повреждения запускаемого в переработку мехового сырья 
влияет на снижение стабильности структуры и прочностных свойств готового полуфабриката. 
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13Меховая индустрия на сегодняшний день 
представлена комплексом предприятий, дея-
тельность которых базируется на производстве, 
заготовке, хранении, переработке шкурок до-
машних и диких животных, отличающихся вы-
соким качеством волосяного покрова, а также 
изготовлении и реализации меховых товаров. 
                                                 
© Бодрякова Н. П., 2021 

Изделия из натурального меха всегда за-
нимали особое место на российском рынке оде-
жды, это обусловлено тем, что, во-первых, ме-
ховые товары являются одними из самых доро-
гостоящих среди продукции легкой промыш-
ленности, во-вторых, особенностями сурового 
климата России [1, с. 4–5]. В последнее время 
изменились тенденции потребительского спроса 
на меховые изделия: к свойству «согревать» до-
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бавилось желание быть обладателем изящной  
и роскошной вещи. 

Как отметила участница круглого стола 
«Современный рынок меха: вызовы времени  
и окна возможностей» в рамках IX Международ-
ной выставки тканей и текстильных материалов 
«Интерткань-2021. Весна» Светлана Алексеева, 
PR-директор бренда Alena Akhmadullina, «мех – 
это атрибут русского национального костюма… 
Мы подчеркиваем уникальность фактуры меха. 
Есть техники, которые применимы только к ме-
ху и не могут быть применены к тканям… 
Мы… создаем вещь в концепции „Жизнь как 
искусство“». 

В последние годы наблюдается повышен-
ный интерес к меху как к материалу со стороны 
дизайнеров [2, т. 5]. Современные модельеры 
выполняют меховую отделку изделий с исполь-
зованием пушно-меховых полуфабрикатов из 
песца, норки, лисицы, енота и кролика [3, с. 33]. 

При изучении потребительского спроса на 
меховом рынке отмечен возрастающий интерес 
и востребованность к меховому сырью, полу-
ченному от различных пород кроликов мясного 
направления и их гибридов, пуховых и коротко-
волосых [2, т. 5]. Шкурки кроликов высоко це-
нятся благодаря эстетическим и структурно-
геометрическим свойствам, доступной цене  
и возможности имитации под некоторые ценные 
виды пушнины [4, с. 61]. Кроме того, меховой 
полуфабрикат из шкурок коротковолосого кро-
лика имеет высокие показатели теплозащитных 
свойств [5, с. 4]. 

Качество мехового сырья и полученного 
из него полуфабриката играет существенную 
роль в формировании потребительской стоимо-
сти готового товара, которая во многом зависит 
от наличия дефектов на шкурках [6, с. 86]. Сни-
жение показателей качества мехового сырья  
и полуфабриката возможно на всех стадиях то-
вародвижения [7, с. 72]. Нередко причиной воз-
никновения сырьевых дефектов является биоло-
гический фактор при нарушении режимов хра-
нения. Пресносухое меховое сырье надлежит 
хранить в закрытых, вентилируемых помещени-
ях с поддержанием температуры не выше 25 °С 
и влажности не выше 65–70 % [8, с. 108]. Одна-
ко часто сырье хранится в неприспособленных 
складских помещениях, в которых температур-
ный режим зависит от температуры окружаю-
щей среды; повышенная влажность воздуха 
обычно обусловлена отсутствием вентиляции  
и возможностью проникновения воды извне. 
Активизация микрофлоры в сырье приводит  
к плесневению шкурок, теклости волосяного 

покрова, потере прочности и других важнейших 
упруго-пластических показателей [9, с. 81]. 

Процессы биодеструкции весьма быстро-
течны, поэтому контроль качества по показате-
лю микробиологическая обсемененность на 
основных этапах технологического цикла 
обеспечит сохранение рентабельности произ-
водства высококачественных меховых товаров 
и получение продукции, отвечающей требова-
ниям санитарно-гигиенической безопасности 
[10, с. 375]. Особенно актуально обеспечение 
защиты меховых шкурок при хранении с целью 
предупреждения возникновения сырьевых де-
фектов.  

В связи с вышеизложенным цель работы 
заключалась в изучении влияния качества сырья 
на сохранение свойств мехового полуфабриката. 
Объектами исследования служили пресносухие 
шкурки кролика породы белый великан различ-
ных сроков хранения и выделанный из них ме-
ховой полуфабрикат. 

Шкурки кролика разрезали по хребту на 
две равные части, которые, в свою очередь, раз-
делили еще на 3 части. Отбор проб с половинок 
шкурок проводили зеркально. В лабораторных 
условиях для уменьшения экспозиции экспери-
мента был создан благоприятный для развития 
микроорганизмов режим хранения опытной 
группы сырья: температура 27 °С, относительная 
влажность воздуха 85–90 %. Контрольную груп-
пу сырья хранили при температуре 20–22 °С при 
влажности 65–70 %. Шкурки кролика хранили 
7, 14 и 21 сутки, проводя исследования образцов 
сырья каждые 7 суток. Из шкурок всех сроков 
хранения по типовой технологии выделали ме-
ховой полуфабрикат с дальнейшей оценкой его 
качества. 

Перед закладкой шкурок на хранение 
провели их органолептическую оценку по ГОСТ 
2136–87. Шкурки кролика были первосортные, 
без признаков линьки, густоволосые, без синевы 
на мездренной поверхности, волосяной покров 
чистый, рассыпчатый, без пожелтения, плотно 
связанный с кожевой тканью. Мездра сухая, 
чистая, без прирезей жира, мяса и сухожилий. 
Наличие в сырье дыр и разрывов обусловлено 
небрежной съемкой шкурок. 

По органолептической оценке было уста-
новлено, что показатели шкурок кролика мехо-
вого контрольной группы не изменились за весь 
экспериментальный срок хранения. На опытных 
образцах сырья через 7 суток хранения появил-
ся слабовыраженный специфический запах; че-
рез 14 суток на мездре шкурок наблюдалось ло-
кальное ослизнение, отмечен слабо заметный 
воздушный мицелий плесневых грибов, про-
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явился запах, определяемый как гнилостный; 
через 21 сутки усилились все признаки процесса 
гниения, зафиксирована теклость волоса. 

С целью представить количественную 
оценку качественных характеристик сырья при 
хранении нами предложена балльная оценка 

динамики микробиологических процессов в ме-
ховом сырье (табл. 1). 

На основании балльной оценки, представ-
ленной в табл. 1, динамику состояния меховых 
шкурок кролика опытной группы визуализиро-
вали на рис. 1. 

Таблица 1 
Балльная шкала оценки микробиологических процессов невыделанных меховых шкурок кролика 

Признак 
Критерии оценки, баллы 

0 1 2 3 
Запах Свойственный  

сырью 
Слабовыраженный 

гнилостный 
Умеренный  
гнилостный 

Резкий  
гнилостный 

Ослизнение, % от площади 0 Менее 25 От 25 до 50 Более 50 
Теклость волоса Отсутствует Слабая Умеренная Сильная 
Плесневелость, % от площади Отсутствует Менее 25 От 25 до 50 Более 50 

 

 
Рис. 1. Динамика органолептических показателей  
мехового сырья опытной группы при хранении  
с нарушением гидротермических условий* 

За экспозицию эксперимента запах от 
свойственного сырью достиг ярко выраженного 
гнилостного и на контрольных точках составил 
1-2-3 балла. Ослизнение к концу процесса хра-
нения было оценено в 3 балла, теклость волося-
ного покрова резко проявилась в период с 14 до 
21 суток и за все время хранения была оценена  
в 0-1-3 балла. Плесневение шкурок было зафик-
сировано на второй неделе и оценено за период 
хранения в баллах: 0-2-3. 

Так как увеличение влажности субстрата 
является следствием развития микробиологиче-
ских процессов, изучили содержание влаги  
в образцах различных сроков выдержки в по-
вышенных гидротермических условиях (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Содержание влаги в образцах невыделанных шкурок кролика мехового  

при нарушении режимов хранения 
 

14По данным рис. 2 можно отметить, что  
с увеличением срока хранения сырья в неблаго-
приятных условиях до 21 суток наблюдали по-
вышение процентного содержания влаги в ис-
следуемых образцах на 21,6 %. 

Далее сырье переработали в меховой по-
луфабрикат. Опытным путем установлено, что 

                                                 
* Полноцветная версия представлена на сайте.  

URL: https://tik.ksu.edu.ru. 

содержание влаги во всех образцах полуфабри-
ката, выработанного из сырья различных сроков 
хранения, не превышает установленного пока-
зателя (не более 14 %) и соответствует требова-
ниям ГОСТ 2974–75, что свидетельствует о пра-
вильно проведенном технологическом процессе 
выделки. 

Визуальная оценка показала, что с увели-
чением срока хранения сырья в благоприятных 
для микрофлоры условиях на полуфабрикате из 
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шкурок кролика мехового становится более вы-
ражен порок плешины, который свидетельствует 
о микробиологической порче. Процессы дест-
рукции под действием микроорганизмов в сырье 
при нарушении режимов хранения приводят  
к изменению структуры шкурок: пучки коллаге-
новых волокон разволокняются, волос теряет 
связь с дермой, вследствие чего появляются 
плешины [9, с. 82–83]. В соответствии с ГОСТ 
2974–75 при органолептической оценке учиты-

вали такой показатель, как потяжка. Контроль-
ные образцы тянулись во всех направлениях, 
опытные теряли способность к потяжке с увели-
чением срока хранения сырья перед выделкой. 
Чем дольше хранилось сырье в нестандартных 
условиях, тем жестче был полуфабрикат. 

Для визуализации результатов органолеп-
тической оценки нами предложена балльная 
оценка некоторых показателей мехового полу-
фабриката (табл. 2). 

Таблица 2 
Балльная шкала оценки органолептических показателей мехового полуфабриката кролика 

Признак 
Критерии оценки, баллы 

0 1 2 3 
Плешины Отсутствуют Менее 25 От 25 до 50 Более 50 

Мягкость полуфабриката Мягкий 
Удовлетворительно 

мягкий 
Грубоватый Грубый 

Потяжка Хорошая Средняя Слабая Отсутствует 

 
На основании разработанной балльной 

оценки на рис. 3 представили результаты орга-
нолептической оценки мехового полуфабриката 
кролика. 

 

 
Рис. 3. Органолептические показатели  

мехового полуфабриката, выработанного из сырья  
различных сроков хранения*15 

 
Из-за изменений, произошедших при хра-

нении сырья в опытных условиях, ослабилась 
связь волоса с дермой, что при технологии пе-
реработки привело к образованию плешин. Для 
полуфабриката, выработанного из сырья, хра-
нившегося 7, 14 и 21 сутки, балльная оценка 
составила 0-1-3, соответственно. Потяжка во 
всех направлениях сохранилась только у полу-
фабриката, сырье для выделки которого храни-
лось 7 суток, балльная оценка этого образца 0. 
Полуфабрикат, выработанный из сырья 14 и 21 
суток хранения в неблагоприятных условиях, 
получил 2 и 3 балла, соответственно. Мягкость 
полуфабриката в целом снижалась в прямой за-
висимости от времени хранения используемого 

                                                 
* Полноцветная версия представлена на сайте.  

URL: https://tik.ksu.edu.ru. 

сырья, баллы за мягкость присвоены следую-
щим образом: 0-2-3. 

Как известно, нарушение режимов хране-
ния отрицательно влияет на структуру животно-
го сырья [11, с. 148]. Научный интерес данной 
работы заключался в том, чтобы изучить влия-
ние свойств сырья, запускаемого в переработку, 
на показатели качества готового полуфабриката. 

О стабильности структуры мехового полу-
фабриката можно судить по температуре сварива-
ния, показатель которой в соответствии с ГОСТ 
2974–75 установлен не ниже 65°C. Результаты 
определения температуры сваривания мехового 
полуфабриката, выделанного из сырья контроль-
ной и опытной групп, представлены на рис. 4. 

По полученным результатам можно отме-
тить, что температура сваривания полуфабрика-
та, выработанного из сырья, хранившегося при 
стандартных условиях, соответствует требовани-
ям ГОСТ 2974–75 и в среднем составила 66 °С. 
При исследовании полуфабриката, полученного 
из сырья, хранившегося при неблагоприятных 
условиях, были выявлены отклонения от значе-
ния, установленного нормативно-техническим 
документом. Так, чем дольше хранилось сырье 
при неблагоприятных условиях, тем ниже был 
показатель температуры сваривания выработан-
ного полуфабриката. Изученный показатель по-
луфабриката, полученного из сырья, хранивше-
гося 7 суток, понизился на 7 °С и составил 59 °C. 
Сырье, хранившееся 14 и 21 сутки, позволило 
выделать готовый полуфабрикат с температурой 
сваривания 56,5 и 53 °C, соответственно. Уста-
новлено снижение температуры сваривания 
в зависимости от состояния исходного сырья на 
13 °C. Анализируя полученные данные, следует 
отметить, что состояние запускаемого в перера-
ботку сырья влияет на снижение стабильности 
структуры полуфабриката. 
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Рис. 4. Температура сваривания мехового полуфабриката кролика,  
выделанного из сырья различных сроков хранения, °С 

 
На заключительном этапе провели физико-

механические испытания контрольных и опыт-
ных образцов мехового полуфабриката (табл. 3). 

Таблица 3 
Характеристика прочностных свойств мехового  
полуфабриката кролика, выделанного из сырья  
различных сроков экспериментального хранения 

 
Исследуемый 

образец 
Разрывное  

напряжение, МПа 
Удлинение  

при разрыве, % 
Контроль 20,51 ± 1,06 41 ± 1,32 
7 суток 21,79 ± 1,86 39 ± 1,05 
14 суток 17,39 ± 1,05 32 ± 1,24 
21 сутки 14,23 ± 1,05 28 ± 1,60 

 
В результате исследования физико-

механических свойств мехового полуфабриката 
было отмечено снижение разрывного напряже-
ния образцов, выработанных из сырья, хранив-
шегося при неблагоприятных условиях. Причем 
показатели контрольного образца и опытного, 
выработанного из сырья двухнедельного вы-
держивания при повышенной температуре  
и влажности, имели достоверную разницу  
(td (2,35) < tst (2,40). Данный факт свидетельст-
вует о влиянии качества исходного сырья на 
прочностные свойства полуфабриката, а имен-
но: на второй неделе хранения мехового сырья 

при нарушении гидротермических условий  
в структуре сырья происходят изменения, 
влияющие на снижение прочности в готовом 
полуфабрикате. 

Показатель удлинения при разрыве так же 
изменяется в зависимости от качества исполь-
зуемого сырья. Хранение мехового сырья в не-
благоприятных условиях в течение трех недель 
влияет на получение полуфабриката, удлинение 
при разрыве которого снижается на 13 % в це-
лом. Снижение данного показателя, в свою оче-
редь, оказывает влияние на пластичность полу-
фабриката, что может затруднить скорняжные 
работы. 

В заключение работы следует отметить, 
что чем дольше хранится меховое сырье при 
нарушении стандартных условий, тем хуже 
внешний вид и ниже прочностные и пластиче-
ские свойства выработанного из него полуфаб-
риката. По состоянию волосяного покрова по-
лученный полуфабрикат не пригоден для мехо-
вого производства. Но мы не исключаем воз-
можность использования мехового сырья со-
мнительного качества для выработки кожевен-
ного полуфабриката, исходя из полученных ре-
зультатов физико-механических испытаний. 
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