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Аннотация. В работе рассмотрены технологии, методы, техники и декоративные приемы горячего 
эмалирования, используемые в ювелирном деле на сегодняшний день. Проведен анализ терминологии, 
сделаны уточнения по ее использованию. Разобраны современные техники эмалирования, проведен 
анализ этапов их использования. Разработана классификация этих техник по методам создания ос-
новного дизайна и по созданию ведущей конструкции на металле. Разобраны примеры современных 
украшений с горячей эмалью и использованием новейших техник эмалирования, а также их совмеще-
ния в одном изделии. Приведены примеры использования предложенной классификации при анализе 
и разработке ювелирного дизайна. 
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Эмали в ювелирных украшениях исполь-

зуются человечеством на протяжении уже мно-
гих веков [1–3]. В последние годы в ювелирных 
украшениях с горячей эмалью применяется 
большое количество технологий эмалирования 
и их сочетаний в одном изделии [4, 5]. Это соз-
дает практически безграничные возможности 
для постановки и решения задач дизайна. В свя-
зи с постоянной ротацией различных наимено-
ваний эмалей возникает проблема терминоло-
гии, так как происходит некоторое смешение 
и упрощение в использовании этих терминов. 
Поэтому предпринята попытка классификации 
технологий горячего эмалирования и уточнения 
терминологии. 

За основу при разработке классификации 
взяты технологии, методы, техники и декора-
тивные приемы, используемые в настоящее 
время при создании ювелирных украшений [6]. 
Не рассматривались техники и приемы, приме-
няемые в станковом эмальерном искусстве. 
Предлагаемая классификация подразумевает 
возможность дальнейшего уточнения и допол-
нения в случае введения или разработки новых 
технологий, техник, методов и т. д. 

Зачастую тот или иной вид эмали назы-
вают «техникой» по основной технике нанесе-
ния эмалей, что не совсем корректно, поскольку 
это только один из этапов эмальерных техноло-

гий. Например, такой тип эмали, как перегород-
чатая (клуазоне), следует называть именно тех-
нологией, так как этот тип заключает в себе 
сумму методов и процессов, используемых для 
получения итогового результата. К технологии 
необходимо отнести также живописные и деко-
ративные эмали без создания металлической 
конструкции в основе, к методам и техникам же 
относят именно процесс нанесения рисунка или 
декора, например шелкографию или гризайль 
[7, 8]. 

Кроме того, все технологии горячего 
эмалирования можно разделить на две большие 
группы по типу подготовки металлического 
основания: с созданием и без создания конст-
рукции. 

К технологиям горячего эмалирования 
следует относить: 

с созданием конструкции: 
– шамплеве, или выемчатую эмаль; 
– эмаль по рельефу; 
– клуазоне (перегородчатую эмаль); 
– витражную (оконную) эмаль; 
– гинбари; 
– пиксельную; 

без создания конструкции:  
– живописные и декоративные технологии 

(рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Классификация эмальерных технологий 

 
Гинбари, несмотря на то что визуально 

может быть принята за эмаль по рельефу или 
перегородчатую, принято выделять в отдельную 
технологию, так как в создании этих эмалей 
в основе используется только металлическая 
фольга (рис. 2). Пиксельная эмаль несколько 
схожа с витражной, но при ее создании исполь-
зуется несколько (минимум три) «витражных» 
матрицы (рис. 3). 

  
Рис. 2. Эмаль гинбари 
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Рис. 3. Пиксельная эмаль 
 
Технология – сумма приемов, навыков, 

методов и процессов, используемых в произ-
водстве для получения итогового результата, 
набор «аспектов», которые приведут к результа-
ту. Пример: технология перегородчатых эмалей. 

Метод – способ достижения какой-либо 
цели, совокупность рациональных действий, 
которые необходимо предпринять, чтобы ре-
шить определенную задачу или достичь опреде-
ленной цели. Является одним из «аспектов» 
технологии. Пример: создание перегородок, ка-
ким методом – пайкой, гальванопластикой и пр. 

Соответственно к методам создания кон-
струкций на металлической основе относятся: 
– штамповка; 
– химическое и электрохимическое травление 

(фрезерование); 
– репуссе; 
– чеканка; 

– гальванопластика; 
– гильоше; 
– ручная и механическая выборка металла; 
– лазерная и электроэрозионная выборка; 
– рельеф по объему; 
– оброн; 
– выпиловка и пайка; 
– создание ленточных и сканных перегородок; 
– тиснение фольгой; 
– металлическая глина. 

К методам живописных и декоративных 
технологий можно отнести: 
– создание рисунка эмали живописным спосо-
бом (кистью); 

– нанесение рисунка/декора с использованием 
дополнительных приемов и средств; 

– создание рисунка или декоративного эффекта 
в процессе обжига; 

– создание рисунка, декора эмалевыми встав-
ками (рис. 4). 

Это разделение является наиболее слож-
ным для классификации, поскольку при исполь-
зовании указанных выше методов часто проис-
ходит их смешение в одном изделии. Художни-
ки-ювелиры, работающие с эмалью, все чаще 
работают с технологиями без создания конст-
рукции на металле-основе, поскольку это на-
правление позволяет использовать больше ва-
риантов в технике нанесения эмали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Классификация методов создания ведущей конструкции или декора эмальерных технологий 
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Техника – совокупность специальных 
приемов для эффективного использования того 
или иного метода. Именно техники эмалирова-
ния и являются наиболее многочисленными. 
К ним нужно отнести: 

техники эмалирования по основе с конст-
рукцией: 

– выступающая, рельефно наложенная эмаль 
выше уровня металла, перегородок; 

– эмаль, наложенная ниже уровня металла, пе-
регородок; 

– эмаль, наложенная в одном уровне с метал-
лом, перегородками, создающая плоскую по-
верхность изделия после полировки; 

– эмаль с цветовым градиентом в одной ячейке, 
области; 

– живописная эмаль в пределах одной ячейки, 
области; 

техники эмалирования живописных и де-
коративных технологий по категориям 
методов: 

– создание рисунка эмали живописным спосо-
бом (кистью): 

– лиможская эмаль; 
– гризайль; 
– камео; 
– импасто; 
– подглазурная и надглазурная роспись; 
– финифть; 
– эмальерная роспись с 3D-эффектом; 
– эмальерная роспись с негативным изо-
бражением; 

– нанесение рисунка/декора с использованием 
дополнительных приемов и средств: 

– шелкография; 
– деколь; 
– трафарет; 
– штампы; 
– графитовый карандаш; 
– керамический карандаш; 
– напыление эмали; 
– нанесение эмали по глицерину; 

– создание рисунка или декоративного эффекта 
в процессе обжига [9, 10]: 

– кракле; 
– сграффито; 
– протяжки; 
– фаескейл (окалина); 
– потеки; 
– обжиг горелкой; 
– смешение эмалей и прожигание (эвтек-
тика); 

– матовая эмаль; 
– «замороженная» эмаль; 

– создание рисунка, декора эмалевыми встав-
ками [11–14]: 

– эмалевые нити; 
– эмалевая зернь; 
– объемные эмалевые вставки; 
– миллефиори; 
– эмалевая мозаика. 
Сводная классификация техник нанесения 

эмали представлена на рис. 5. 
Отдельно следует рассматривать некото-

рые декоративные приемы, которые могут быть 
применимы к любой из вышеописанных техно-
логий при обработке эмали на финальном этапе 
после обжига: 
– окуривание или раку; 
– нанесение люстровых красок, а также исполь-
зование декоративных вставок в виде кусочков 
фольги, проволоки, металлических гранул, рас-
плавленного серебра (рис. 6). 

Большое количество техник нанесения 
эмали, которые мы отнесли к живописным 
и декоративным технологиям, и новинки, кото-
рые чаще дополняют именно этот раздел, соз-
дают впечатление, что все новое в дизайне фор-
мируется только в этом направлении. Тогда как 
технологии с созданием конструкции на метал-
лической основе относятся к так называемой 
классической эмали, ювелирной классике. Од-
ной из задач этой работы является создание 
максимально обобщенного обзора техник, что-
бы показать возможности дизайна в уже сло-
жившихся технологиях. 

Опишем некоторые техники эмалирования. 
Кракле – эффект достигается при сплав-

лении двух слоев эмали различных цветов 
с разными коэффициентами термического рас-
ширения. При этом верхний слой, сжимающий-
ся сильнее нижнего слоя эмали, разрывается, 
образуя микротрещины в виде тонких линий, 
через которые виден нижний слой эмали [8] 
(рис. 7). 

Фаескейл (окалина) – поверхность ме-
талла, окисляющегося под действием темпера-
турной обработки, покрывают прозрачной эма-
лью, процарапывают рисунок (метод сграффи-
то) и обжигают. Затем поверхность обожженной 
эмали покрывают слоем прозрачной эмали 
и обжигают. В результате полученная при пер-
вом обжиге окалина приобретает красновато-
коричневые оттенки и образует задуманный ри-
сунок (рис. 8). 

Нанесение эмали по глицерину – на грун-
товый слой обожженной эмали раствором глице-
рина кисточкой наносят рисунок. Затем все 
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изображение посыпают мелкозернистым эма- 
левым порошком. Удаляют лишний эмалевый  

порошок постукиванием в наклонном положе-
нии, полученное изображение обжигают (рис. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Классификация техник нанесения эмали 
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Рис. 6. Классификация по декоративным приемам и вставкам 

 

 
Рис. 7. Кракле 

 

 
Рис. 8. Фаескейл (окалина) 

 

 
Рис. 9. Эмаль по глицерину 

 
«Замороженная» эмаль – эмаль одного 

или нескольких цветов накладывают на метал-
лическую поверхность и обжигают. Затем 

обожженный образец переворачивают и на спе-
циальной подставке помещают в муфель. В оп-
ределенный момент вес эмали становится 
больше поверхностного натяжения на границе 
раздела металл – эмаль. Эмаль под действием 
силы тяжести стремится вниз, образуя причуд-
ливые капли и формы (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. «Замороженная» эмаль 

 
Пиксельная эмаль – с помощью лазера из 

серебряных листов изготавливаются матрицы 
с квадратными ячейками – пикселами (минимум 
три матрицы). Затем на каждой матрице прокла-
дывается витражная эмаль определенного цвета 
и обжигается. Изображение видно при совмеще-
нии матриц одной над другой (см. рис. 3). 

В случае анализа технически сложных из-
делий предложенная классификация поможет 
идентифицировать использованные методики 
и техники. Примером может служить изделие на 
рис. 11, где использована техника сграффито 
в сочетании с перегородчатой эмалью, или на 
рис. 12, где использовались штамповка, напы-
ление и проработка кистью [15]. 

Классификация по декоративным приемам и вставкам 

С созданием конструкции из металла Без создания конструкции из металла 

Окуривание или раку 

Фольга 

Проволока 

Грануляция 

Люстровые краски 

Расплавленное серебро 
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Рис. 11. Перегородчатая эмаль и сграффито 

 

 
Рис. 12. Эмаль по штампу и напыление 
 
 

ВЫВОДЫ 
Предложенная классификация макси-

мально полно отражает технологии, методы 
и техники эмалирования, используемые в юве-
лирном дизайне на сегодняшний день. Эти тех-
ники и приемы позволяют получать различные 
декоративные эффекты и решать новейшие ди-
зайнерские задачи. Данная классификация не 
является всесторонней, так как в современных 
условиях развития технологий эмали часто по-
являются новые возможности декорирования, 
но она может быть дополнена при появлении 
в арсенале средств ювелиров-эмальеров новых 
техник. 

Общий обзор технологий и техник горя-
чего эмалирования позволяет показать новые 
возможности дизайна при использовании уже 
сформировавшихся технологий. 

Данная классификация обзорно показы-
вает возможности сочетания техник, методов 
и декоративных приемов эмалирования и позво-
лит подобрать подходящие пути решения ди-
зайнерских задач либо идентифицировать тех-
нологии и техники готовых изделий для их ана-
лиза и описания в искусствоведческих исследо-
ваниях. 
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