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венных изделий, особенностям их дизайна. Рассмотрены способы создания многоцветных компози-
ционных решений украшений, проблемы и сложности, возникающие при проектировании, изготовле-
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Человек на протяжении тысячелетий 
стремился украшать себя. При этом цвет прак-
тически всегда доминировал при выборе мате-
риалов для ювелирных изделий. Яркие цветные 
вставки и эмали присутствуют в древнеегипет-
ских, шумерских украшениях, ювелирных ук-
рашениях Византии, Средневековой Европы 
и Руси [1, 2]. Широк при этом и выбор материа-
лов. В определенные периоды, например, при 
господстве ювелирного стиля модерн, в одном 

изделии могли применяться разнообразные дра-
гоценные и недрагоценные металлы и материа-
лы, отличающиеся цветами и оттенками, вели-
колепно сочетающиеся друг с другом, благодаря 
гениальности и мастерству художника (рис. 1) 
[3, 4]. А в конце 2010-х годов в моду вошли 
ювелирные изделия с многоцветными вставка-
ми из драгоценных камней, не всегда сочетаю-
щимися друг с другом, что существенно ухуд-
шало внешний вид украшений (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Ювелирные изделия эпохи модерна 

(изображения из открытых источников) 
 

 
Рис. 2. Ювелирные изделия с многоцветными камнями 

(изображения из открытых источников) 
 
Таким образом, цветовой дизайн очень 

важен при создании ювелирно-художественных 
изделий (ЮХИ). Дополнительно на восприятие 
цветовой композиции влияют особенности цве-
тового восприятия конкретными группами лю-
дей, а на долговечность – освещение, механиче-
ские и химические воздействия и пр. Попробуем 
рассмотреть создание и сохранение цветового 
дизайна ЮХИ более детально и комплексно. 

Способы создания многоцветных ЮХИ 
весьма разнообразны [5–7]. Наиболее распро-
странены следующие: 
–  применение металлов и сплавов различных 
цветов и оттенков как драгоценных, так лег-
ких и цветных; 

– применение ювелирных вставок различных 
цветов и оттенков: камней (натуральных и син- 

тетических, в том числе с изменением цвета 
при различном освещении, например, алек-
сандрита), органогенных образований (пер-
ламутра, жемчуга, янтаря всевозможных цве-
тов и оттенков, в том числе и дополнительно 
окрашенных, панциря черепахи, кожи живот-
ных, перьев, бивней и рогов животных и пр.) 
(рис. 3), многоцветного стекла, в том числе 
и «муранского», кристаллов Swarovski, ке-
рамики, древесины различных пород, в том 
числе модифицированной (рис. 4), пластмас-
сы [8]; 

–  применение электрохимических и химиче-
ских покрытий металлами и сплавами раз-
личных цветов (цветное золочение, серебре-
ние, цветное родирование, рутенирование, 
палладирование, бронзирование и пр.) [9, 10]; 
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– гальванопластическое изготовление изделий 
со специальными приемами закрепки вставок 
и последующим нанесением металлических 
гальванических покрытий или формировани-
ем конверсионных покрытий [11]; 

– напыление разноцветных пленок различных 
металлов и их соединений на поверхности 
металлов и неметаллов или нанесение их ме-
тодом вжигания, в том числе и с использова-
нием лазера [12]; 

– использование неметаллических разноцвет-
ных покрытий: силикатных и полимерных 
эмалей горячего и холодного отверждения 
(прозрачных и глухих эмалей, эмалей с раз-
личными цвето- и светоизменяющими деко-

ративными добавками), «нанокерамических» 
покрытий [13–16]; 

– электрохимическое и химическое формиро-
вание конверсионных окрашенных покрытий 
на поверхности сплавов на основе серебра, 
сплавов на основе меди, титана, алюминия, 
хрома, ванадия, вольфрама, железа и пр., 
в том числе цветов побежалости при термо-
обработке [17–22]; 

– поверхностное открашивание сплавов на ос-
нове золота (фарбовка); 

– лазерное создание цветных изображений на 
поверхности нержавеющей стали [23]; 

– электроэрозионное нанесение цветных рисун-
ков на металлические поверхности при исполь-
зовании металлов и сплавов различных цветов. 

 

 
Рис. 3. Ювелирные изделия с использованием кожи ската и других животных  

(иллюстрации из открытых источников) 
 

 
Рис. 4. Ювелирные изделия со вставками ценных пород древесины 

(иллюстрации из открытых источников) 
 

Перечень обширный, включающий разно-
образные технологии и приемы формообразова-
ния и декорирования. Естественно, в рамках од-
ной статьи невозможно рассмотреть все тонкости 
создания многоцветных ЮХИ с использованием 
означенных технологий, их достоинства и недос-
татки. Но можно выделить ряд положений и тен-
денций, их объединяющих. 

Первая группа проблем, возникающих при 
проектировании и создании ЮХИ [24–30]: 

1. Проведенные нами исследования пока-
зали, что использование в одном изделии мате-
риалов более трех цветов нецелесообразно, так 
как цвета начинают конкурировать друг с другом 
из-за снижения контраста между ними [24–26]. 

2. При проектировании ЮХИ необходимо 
учитывать «локальный цвет», образующийся 
при смешении цветов частей изделия, располо-
женных в непосредственной близости друг от 
друга; необходимо учитывать и соотношение 

размеров окрашенных частей изделия, так как 
при превышении 50 % площади видимой по-
верхности цвет начинает доминировать [24–26]. 

3. Очень важно при проектировании со-
блюдение различных контрастов между окра-
шенными материалами в одном изделии с уче-
том превалирующего освещения при эксплуата-
ции. Экспериментально доказано изменение 
цветовых характеристик и контрастов при раз-
личном освещении – теплом, смешанном, хо-
лодном. Для ЮХИ лучше выбирать светлотный 
контраст или сочетание светлотного и цветового 
контраста. Например, для ЮХИ, эксплуатируе-
мых при теплом освещении, из цветных метал-
лов рекомендуется использовать заматирован-
ную медь в сочетании с различными металлами, 
для драгоценных – серебро с различными спла-
вами, предпочтительно отполировав поверх-
ность. Для ЮХИ, эксплуатируемых при сме-
шанном освещении, самые предпочтительные 
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металлы из цветных – томпак и полированный 
нейзильбер, из драгоценных – серебро, оно со-
четается со всеми драгоценными сплавами, 
кроме белого золота с палладием [24–26]. 

4. Экспериментально доказан факт сбли-
жения цветовых характеристик полированных 
поверхностей, поэтому необходимо сочетание 
полированных и матовых или фактурированных 
участков для увеличения контраста между ними 
[24–26]. 

5. Необходимо учитывать психологию 
цветовосприятия различными группами возмож-
ных покупателей [24–27]. 

По объективным факторам все цвета 
можно разделить на две группы. 

Группа А. Простые, чистые, яркие цвета, 
контрастные сочетания. Предпочитаются людь-
ми со здоровой, цельной, не утомленной нерв-
ной системой: детьми, подростками, молоде-
жью, людьми физического труда, людьми с ки-
пучим темпераментом и открытой, прямой на-
турой. Цветовые решения ЮХИ: большой кон-
траст между используемыми материалами; пре-
обладание ярких контрастных вставок. 

Группа Б. Смешанные, приглушенные, 
разбеленные, зачерненные, ахроматические цве-
та, нюансные сочетания. Эти цвета скорее успо-
каивают, чем возбуждают; вызывают сложные, 
неоднозначные эмоции, нуждаются в более дли-
тельном созерцании для их восприятия, удовле-
творяют потребность в тонких и изысканных 
ощущениях. Цвета группы Б предпочитаются 
людьми среднего и пожилого возраста, интел-
лигентного труда, с утомленной или тонко ор-
ганизованной нервной системой. Цветовые ре-
шения ЮХИ: небольшой контраст между метал-
лами; комбинации металлов только теплых или 
только холодных цветовых оттенков; использо-
вание полированных поверхностей; использова-
ние вставок сближенных цветов с металлом; 
использование вставок одного цвета или оттен-
ков одного цвета. 

Закономерная картина цветовых предпоч-
тений может временно нарушаться колебаниями 
моды. 

Субъективные факторы делятся на груп-
повые и индивидуальные. 

Групповые: цвет природной среды, этни-
ческая группа, культурные традиции, классовая 
принадлежность, мода, стиль в искусстве. Инди-
видуальные: возраст, пол, культурный уровень, 
образование, род деятельности, нервно-психи- 
ческий склад (характер, темперамент, бытовая 
среда). 

Многочисленные научные исследования 
выявили возрастное предпочтение цветов. Так, 

дети в возрасте до одного года независимо от 
расы и места проживания красный, оранжевый 
и желтый одинаково предпочитают зеленому, 
голубому и фиолетовому. Популярность раз-
личных цветов среди подростков и взрослых 
снижается в следующем ряду: голубой (синий), 
зеленый, красный, желтый, оранжевый, фиоле-
товый, белый. 

6. Сложность обработки различных спла-
вов, ряда труднообрабатываемых металлов 
и сплавов – титана, вольфрама, золота голубых 
оттенков и др. Например, алюминий и титан 
вязкие, плохо свариваемые материалы. Титан 
и вольфрам плавятся при достаточно высоких 
температурах. Механическая обработка вольф-
рама является чрезвычайно сложной техниче-
ской задачей. Некоторые сплавы золота, напри-
мер, фиолетового цвета, очень хрупкие и могут 
использоваться только в виде вставок в украше-
ния [28]. 

7. Высокая трудоемкость и необходи-
мость высококвалифицированного труда при 
изготовлении камнерезных изделий и вста- 
вок [30]; 

8. Сложности и особенности создания 
и декорирования сложнопрофильных и гальва-
нопластических ЮХИ [11, 31, 32]; 

9. Сложность закрепки нетрадиционных 
вставок (кожи, перьев и пр.). 

10. Скоротечность моды, которая очень 
восприимчива к цвету ЮХИ. 

Вторая группа проблем, возникающих 
при эксплуатации и ремонте ЮХИ: 

1. Низкая устойчивость ряда покрытий 
(горячие и холодные эмали, конверсионные по-
крытия на титане, серебре, меди и их сплавах) 
к царапанию, истиранию, сколам. 

2. Ослабление интенсивности окраски при 
длительной эксплуатации некоторых материа-
лов и покрытий при дневном освещении (цвет 
окрашенной оксидной пленки на алюминии, 
обесцвечивание аметистов и др.). 

3. Проблемы эксплуатации тонкостенных 
изделий и изделий с использованием нетради-
ционных материалов (боязнь надрезов, дефор-
мации, раскалывания при различных механиче-
ских воздействиях). 

4. Проблемы ремонта и утилизации вы-
шедших из моды изделий из уникальных сплавов, 
с комбинацией различных материалов и с не- 
которыми покрытиями. Например, ремонт изде-
лий из «шоколадного» золота осуществляется 
непосредственно производителями таких укра-
шений. А утилизация изделий с комбинацией 
титана с золотом потребует их демонтажа, что 
не всегда легко осуществимо. 
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Рассмотренный комплекс проблем во 
многом можно решить на этапе дизайн-проекти- 
рования. При этом от дизайнера требуется без-
условное понимание целевой аудитории потре-

бителей проектируемого изделия, знание доми-
нирующих условий эксплуатации украшения, 
свойств используемых материалов и технологи-
ческих приемов изготовления. 
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