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В результате реформ 1990-х годов и пере-

хода Российской Федерации к рыночным отно-
шениям многие известные текстильные фабрики 
СССР перестали работать, а российские швей-
ные предприятия, дизайнерские ателье начали 
работать только на импортных тканях. При этом 
часто новые дизайнеры и швеи не подготовлены 
профессионально, знают ассортимент тканей со 
стороны маркетологов и поэтому совершают 
значительные ошибки при проведении закупок 
тканей. 

Как известно, к декоративным тканям от-
носятся гардинные, портьерные, мебельные, 
террасные и прочие текстильные материалы. 
При закупках текстильных материалов россий-
скими фирмами и декларировании товара тамо-
женные органы периодически сталкиваются 
с проблемой неверного указания кода товарной 
позиции и субпозиции ТН ВЭД для портьерных 
тканей, что приводит к недостоверному декла-
рированию ввозимых товаров, отражающемуся 
в снижении таможенных сборов [1].    

На сегодняшний день идентификация тек-
стильных материалов осуществляется на всех 
этапах таможенного контроля [2–4]: 
– при проведении документального контроля, 
когда должностные лица изучают поданные 
декларантом сопроводительные документы, 
включающие идентификационные признаки 
текстильных материалов; 

– при проведении таможенного контроля, когда 
должностные лица сопоставляют идентифи-
кационные признаки текстильных материа-
лов, указанные в сопроводительных докумен-
тах, с представленными образцами с помо-
щью органолептических методов; 

– при проведении идентификационной тамо-
женной экспертизы, когда эксперты ЦЭКТУ 
в лабораторных условиях определяют наиме-
нование, способ изготовления, структуру, во-
локнистый состав, вид отделки и назначение 
образцов текстильных материалов.  

При экспертизе декоративных тканей спе-
циалисты таможни используют разработанные 
руководства, которые не всегда доступны ши-
рокому кругу участников ВЭД [2]. 

Целью данной работы явилась иденти-
фикационная экспертиза портьерных тканей 
и выявление системных ошибок при указании 
кода соответствующей товарной позиции на 
основе Пояснений к ТН ВЭД ЕАЭС. 

Рынок современных портьерных тканей 
пестрит необычными, фантазийными наимено-
ваниями, которые не отражены в нормативных 
документах. Это связано с тем, что материалы 
для изготовления светозащитных портьер в ос-
новном поступают на российский рынок из-за 
рубежа. Для правильного отнесения этих мате-
риалов к той или иной товарной позиции и суб-
позиции необходимо определить их идентифи-
кационные признаки.  

Светозащитные свойства портьерным 
тканям могут придать переплетения, количество 
слоев или наличие полимерных (пленочных) 
покрытий. В таможенной практике на террито-
рии ЕАЭС не регламентированы такие наиме-
нования разновидностей текстильных материа-
лов, как «блэкаут» (англ. – blackout) и «димаут» 
(англ. – dimout). Не всем понятны отличия ука-
занных материалов, что может стать следствием 
появления трудностей при трактовании сведе-
ний, указанных в товаросопроводительных до-
кументах на импортируемые текстильные мате-
риалы. 

Портьерные ткани имеют несколько отли-
чительных особенностей, которые связаны с их 
использованием: светоотражающая и светопо-
глощающая способность материала. Эти харак-
теристики важны для потребителей, прожи-
вающих в северных регионах с длинным поляр-
ным днем, когда солнце не заходит за горизонт, 
или в регионе с жарким климатом для защиты 
от прямого попадания солнечных лучей.  

На рынке декоративных тканей, как было 
сказано выше, бытуют наименования портьер-
ных тканей двух категорий – «димаут» и «блэ-
каут». Принципиальное отличие между данны-
ми текстильными материалами заключается 
в разном отношении к светопроницаемости. Как 
заявлено маркетологами, различие можно выра-
зить по следующим критериям [5]: 
– если светоотражающая способность тек-

стильного материала от 65 до 90 %, то дан-
ный текстильный материал будет относиться 
к категории «димаут»;  

– если светоотражающая способность тек-
стильного материала более 90 %, то данный 
текстильный материал будет относиться 
к категории «блэкаут». 

Для того чтобы понять это различие, не-
обходимо учитывать оптические свойства мате-
риалов. Известно, что наиболее высоким свето-
поглощением обладают волокна и материалы 
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черного цвета (полное поглощение света), 
а наиболее высоким светоотражением обладают 
волокна и материалы белого цвета, поскольку 
они диффузно отражают и рассеивают световой 
поток всех длин волн видимого диапазона. Уве-
личение светопоглощения наблюдается для вор-
совых тканей: для черного бархата светопогло-
щение намного выше, чем для гладкого черного 
материала, например атласа [6]. 

Анализ результатов оценки современных 
материалов для производства портьер показал, 
что отнесение текстильного материала к катего-
рии «димаут» или «блэкаут» осуществляется по 
наличию в текстильном полотне внутреннего 
слоя нитей черного цвета, а также по результа-
там анализа светоотражающей способности тек-
стильного материала.  

Второй проблемой является идентифика-
ция текстильных материалов с ворсовой по-
верхностью. При таможенном контроле тек-
стильных товаров, включенных в разделы VIII, 
XI ТН ВЭД ЕАЭС, возникает необходимость 
определения таких идентификационных крите-
риев, как способ образования ворсовых тек-
стильных полотен, вид, способ крепления 
и длина ворса (табл. 1, 2) [1]. 

По способу получения ворсовые материа-
лы можно объединить в три основные группы 
(см. табл. 1). 

Отнесение материалов в таможенные 
классификационные группировки представлено 
в табл. 2.  

Таким образом, при идентификации вор-
совых текстильных материалов перед экспертом 
стоят следующие задачи: 
– определение способа изготовления текстиль-
ного материала; 

– выявление наличия и вида текстильной ос-
новы; 

– определение способа крепления ворса к осно-
ве (при ее наличии); 

– определение вида ворса и процесса его полу-
чения (основной, уточный); 

– определение волокнистого состава текстиль-
ного материала и т. д. 

Материалы и методы исследования. 
Для исследования были взяты 3 образца 
портьерных тканей, производства КНР: № 1 – 
ткань типа «блэкаут»; № 2 – ткань типа «димаут»; 
№ 3 – ткань «с ворсом». 

Для проведения идентификационной 
экспертизы применяли следующие методы: 
– органолептический (внешний осмотр образ-
цов, визуальная идентификация); 

– оптический метод микроскопии (с помощью 
микроскопа Leica М205С); 

– инфракрасной спектрометрии в области вол-
новых чисел от 600 до 4000 см–1 с использо-
ванием ИК-Фурье спектрометра Nicolet 6700 
корпорации Thermo; 

– гравиметрический (с помощью аналитиче-
ских весов VIBRA HT-224RCE, с диапазоном 
взвешивания от 0,0001 г). 

Для анализа полученных результатов 
и последующего их обсуждения использовали 
описание образцов интерьерных тканей, пред-
ставленное производителем и декларантом, ко-
торое приведено в табл. 3. 

Результаты и их обсуждение. В резуль-
тате проведенных нами исследований было вы-
явлено противоречие в описаниях идентифика-
ционных признаков портьерных тканей в това-
росопроводительных документах и полученных 
в результате исследования (табл. 3 и 4).  

 
Т а б л и ц а  1  

Классификация текстильных материалов с ворсовой поверхностью по способу образования ворса 

Текстильные материалы с ворсовой поверхностью 
Ворсовые текстильные материалы 
с ворсом, созданным в процессе  
производства (ткани, трикотажные 
полотна, нетканые материалы и др.) 

Текстильные материалы с ворсом, 
полученным флокированием (ткани, 
трикотажные полотна, нетканые мате-
риалы и др.) 

Текстильные материалы, получен-
ные в процессе ворсования на эта-
пе отделки 

 
Т а б л и ц а  2  

Классификация ворсовых материалов согласно ТН ВЭД ЕАЭС 

Ворсовые текстильные товары, включенные в разделы  
VIII, XI ТН ВЭД ЕАЭС 

4304 5703 5801 5802 5907 6001 
Мех искусст-
венный и из-
делия из него 

Ковры и прочие 
текстильные  
покрытия тафтин-
говые, готовые  
или неготовые 

Ткани ворсо-
вые и ткани  
из синели 

Тафтинговые 
текстильные 
материалы 

Текстильные мате-
риалы, иным спо-
собом пропитан-
ные или покрытые 

Ворсовые полотна, 
трикотажные машин-
ного или ручного вя-
зания, включая длин-
новорсовые полотна 
и махровые полотна 
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Т а б л и ц а  3  
Описание образцов интерьерных тканей (для портьер),  

приведенное производителем и декларантом (заявителем) 

Показатель № 1 – ткань типа «блэкаут» № 2 – ткань типа «димаут» № 3 – ткань «с ворсом» 
Сырьевой состав 100 % полиэфир 100 % полиэфир 100 % полиэфир 

Переплетение Простое: рогожка 
Мелкоузорчатое: двойное 
сатиновое 

Сложное: ворсовое  

Отделка Гладкокрашеная ткань Гладкокрашеная ткань Гладкокрашеная ткань 
Упаковка В рулонах 280 см В рулонах 280 см В рулонах 280 см 
Вид светозащитного 
покрытия 

Поливинилхлоридное, 
«флоковое покрытие» 

Отсутствует Отсутствует 

Описание согласно   
ТН ВЭД 

Прочие занавеси (включая 
портьеры) и внутренние што-
ры; ламбрекены или подзоры 
для кроватей: из прочих тек-
стильных материалов (не 
трикотажных, не нетканых)  
из синтетических нитей 

Прочие окрашенные  
или печатные ткани из синте-
тических комплексных нитей, 
содержащие 85 масс. %  
или более полиэфирных ни-
тей 
  

Специальные ткани; таф-
тинговые текстильные мате-
риалы; кружева; гобелены; 
отделочные материалы;  
ткани ворсовые и ткани  
из синели, из химических 
нитей с основным ворсом 

Заявленный код  
ТН ВЭД 

6303 92 900 0 5407 699 000 5801 370 000 

 
Т а б л и ц а  4  

Идентификационные признаки  образцов тканей портьерного назначения  
после проведенной идентификационной экспертизы 

Показатель № 1 – ткань типа «блэкаут» № 2 – ткань типа «димаут» № 3 – ткань «с ворсом» 

Сырьевой состав 
100 % текстурированные 
комплексные полиэфирные 
нити 

100 % текстурированные 
комплексные полиэфирные 
нити 

91 % полиэфирная пряжа 
синель, 
9 % текстурированные  
комплексные полиэфирные 
нити 

Переплетение 
Простое: 
сатиновое 

Сложное: двухслойное с внут-
ренним слоем из черных нитей 

Простое: 
саржевое 

Отделка Гладкокрашеная ткань Пестротканая Гладкокрашеная ткань 
Поверхностная 
плотность, г/м² 

325,03 231,32 260,02 

Вид светозащитного 
покрытия 

Одностороннее сплошное 
покрытие, видимое 
невооруженным глазом. 
Покрытие – полиакрилаты 

Отсутствует Отсутствует 

Описание  
согласно ТН ВЭД 

Текстильные материалы,  
с покрытием или дублиро-
ванные пластмассами, про-
чие 

Ткани из синтетических ком-
плексных нитей прочие, содер-
жащие 85 масс. % или более 
текстурированных полиэфир-
ных нитей различных цветов 

Ткани из синели  
из химических нитей 

Предполагаемый  код 
ТН ВЭД 

5903 909 900 5407 530 000 5801 360 000 

 
Образец материала № 1 в товаросопрово-

дительных документах был заявлен как матери-
ал с поливинилхлоридным флоковым покрыти-
ем. Для исследуемого образца с помощью  
ИК-Фурье спектрометра были выявлены спек-
тры, сопоставимые по положению пиков из 
библиотеки прибора основным пикам, харак-
терным для акриловых полимеров.  

Для флокированного материала характер-
но наличие волокон, закрепленных на поверх-
ности текстильного материала. У исследуемого 
образца покрытие представляло собой не ворс, 
а сплошное полимерное покрытие белого цвета.  

Из товаросопроводительных документов 
(ТСД) следует, что заявитель описал этот обра-

зец как готовые изделия – занавеси, шторы из 
тканей из синтетических нитей. При этом такой 
важный идентифицирующий признак, как по-
лимерное покрытие, вообще не упоминался. Та-
ким образом, декларирование текстильного ма-
териала № 1 по идентификационным признакам 
как материал типа «блэкаут» оказалось недосто-
верным. 

Визуальная идентификация образца тек-
стильного материала № 2 позволила сделать вы-
вод о главном несоответствии: вид переплете-
ния и вид отделки. Образец имел сложное пере-
плетение с внутренним слоем нитей черного 
цвета, тогда как заявитель указал, что перепле-
тение относится к классу простых. Заявитель 
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в ТСД указал, что ткань гладкокрашеная. Одна-
ко проведенные нами исследования показали, 
что это ткань пестротканая – из нитей серого, 
белого и черного цвета. Поэтому можно сделать 
вывод, что декларирование заявителем образца 
№ 2 как ткани типа «димаут» по ряду иденти-
фикационных признаков также оказалось недос-
товерным (см. табл. 3 и 4).  

К сожалению, при проведении идентифи-
кационной экспертизы исследуемых образцов 
текстильных полотен мы не имели возможности 
определить величину фактической светоотра-
жающей способности подконтрольных образцов 
товара. Присвоение текстильному полотну кате-
гории «блэкаут» или «димаут» осуществлялось 
исключительно на основании того, что в тек-
стильном полотне образца № 1 имеются внут-
ренние вплетенные черные нити (ткань «дима-
ут»), а в образце № 2 присутствует полимерное 
покрытие матового белого цвета (ткань «блэка-
ут»). Однако сам факт наличия в текстильном 
полотне вплетенных черных нитей еще не га-
рантирует высокую величину светонепроницае-
мости, поскольку в некоторых случаях целью 
может быть придание текстильному полотну 
темного оттенка. 

Для ворсовых тканей возникает проблема 
идентификации текстильных материалов, со-
держащих в своем составе пряжу синель. Суть 
проблемы заключается в том, что при иденти-
фикации текстильных материалов, содержащих 
в своем составе пряжу синель, возникают труд-
ности с процентным содержанием пряжи синель 
в текстильном материале и с отнесением пряжи 
синель к категории ворсовых текстильных ма-
териалов. Возникает конфликт признаков, по-
скольку такие образцы текстильных материалов 
с пряжей синель одновременно могут класси-
фицироваться по двум субпозициям ТН ВЭД 
ЕАЭС [1]: 
– 5801 36 000 0 «ткани из синели, из химиче-
ских нитей» (ставка ввозной таможенной по-
шлины 10 %); 

– 5801 37 000 0 «ткани ворсовые и ткани из си-
нели, из химических нитей, с основным вор-
сом» (ставка ввозной таможенной пошлины 
10 %). 

Таким образом, при проведении иденти-
фикации в отношении некоторых тканей, в со-
ставе которых есть пряжа синель, нельзя с дос-
товерной точностью без экспертизы отнести их 
к той или иной субпозиции в ТН ВЭД ЕАЭС.  

Несмотря на то что код ТН ВЭД ткани из 
синели не влияет на ставку ввозной таможен-
ной пошлины, для минимизации спорных си-
туаций, которые могут возникать при проведе-
нии таможенного контроля тканей из синели 
между таможенными органами и декларанта-
ми, следует регламентировать процентное со-
отношение пряжи из синели, которое позволяет 
идентифицировать ткань как «ткани из синели, 
из химических нитей». Например, если в со-
ставе ткани из химических нитей наибольший 
процент приходится на пряжу из синели, то 
в таком случае ткань будет классифицировать-
ся под кодом 5801 36 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС. Во 
всех остальных случаях, даже при наличии 
в ткани пряжи из синели, ткань будет класси-
фицироваться под кодом 5801 37 000 0 ТН ВЭД 
ЕАЭС. 

Исходя из Пояснений к товарной позиции 
ТН ВЭД 5801, ворсовые материалы и материалы 
из синели относятся к разным субпозициям 
и отнесение ткани из синели к ворсовым мате-
риалам некорректно [1]. 

 
ВЫВОДЫ 
Таким образом, основными видами несо-

ответствий, выявленных между описанием пор-
тьерных тканей в товаросопроводительных до-
кументах и результатами идентификационной 
экспертизы, являются:  
–  вид светозащитного покрытия на ткани типа 
блэкаут; 

– вид ткацкого переплетения и колористической 
отделки; 

– количественное соотношение текстурирован-
ных комплексных химических нитей и пряжи 
«синель».  

Выявленное в данной работе противоре-
чие в описаниях идентификационных признаков 
приводит к некорректному определению кодов 
ТН ВЭД.  
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